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Partindo-se de alumina de elevada pureza, estudou-se o efeito da adição de MgO, La2O3 e 
Y2O3, sob diferentes  

 
combinações, na densificação e microestrutura do material. Corpos de prova foram 
sinterizados em dilatômetro, sob  

 
diferentes atmosferas, e submetidos a tratamentos isotérmicos ao ar, em temperaturas entre 
1550 &#61616;C e  

 
1650 &#61616;, por tempos de 30 a 840 minutos. Além disso amostras foram também 
sinterizadas sob alto vácuo,  

 
em temperaturas entre 1600 &#61616;C e 1850 &#61616;C por tempos que variaram entre 60 
e 240 minutos. As  

 
amostras obtidas com estes diferentes tratamentos foram caracterizadas quanto à densidade 
aparente e quanto à  

 
microestrutura, por meio de análise microestrutural quantitativa das observações feitas por 
microscopia eletrônica  

 
de varredura. Os resultados permitiram avaliar o efeito destes aditivos no desenvolvimento 
microestrutural da  

 
alumina.  
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